ทรัพยากรแร่
จังหวัดลพบุรีมีทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะแร่และหินที่เป็นวัตถุดิบต้นน้ำของอุตสาหกรรมก่อสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตอาหารสัตว์ บางชนิดพบที่จังหวัดลพบุรีแห่งเดียวของประเทศ เช่นหินเพอร์ไรต์ สำหรับทรัพยากรแร่ที่พบแล้วในจังหวัดลพบุรีมีดังนี้ 
1. หินปูน พบในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ตอนใต้ของอำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวง เขตติดต่อระหว่างอำเภอชัยบาดาลกับอำเภอลำสนธิ และอำเภอท่าวุ้งกับอำเภอบ้านหมี่ และตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอหนองม่วง แต่ที่มีคุณภาพดี คือที่ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองเป็นแร่ที่ตกผลึกใหม่ เป็นแร่แคลไซต์ 
2. แร่เหล็ก พบบริเวณเขาทับควาย ในเขตอำเภอโคกสำโรง เป็นแร่เหล็กชนิดฮีมาไทต์ และแมกนีไทต์ เกิดแบบแปรสัมผัสแบบแทนที่ (contact metasomatic deposit) ปัจจุบันแหล่งแร่นี้มีการทำเหมืองอยู่ในรูปเหมืองเปิด เพราะชั้นปรากฏที่ระดับผิวดิน
3. ดินมาร์ลหรือดินสอพอง เป็นดินที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ที่มาจากการผุสลายตัวของหินปูนผสมผสานกับแร่ดินเหนียวใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ในจังหวัดลพบุรีแหล่งแร่ดังกล่าวกระจายอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือของตัวเมืองลพบุรี แต่มีปริมาณไม่มากนัก ชาวบ้านบริเวณแหล่งแร่จะนำแร่ดังกล่าวมาผลิตเป็นดินสอพองจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
4. แร่เบนโทไนต์ พบในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง และอำเภอสระโบสถ์
5. หินเพอร์ไรต์ พบในเขตอำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอโคกเจริญ
[image: image1.jpg]



รูปที่ 6 แผนที่ทรัพยากรแร่ที่พบแล้วในจังหวัดลพบุรี
1. แร่เฟลด์สปาร์ พบในเขตอำเภอชัยบาดาล
2. แร่ตระกูลควอตซ์ บางบริเวณของจังหวัดพบผลึกของแร่ควอตซ์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสีต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาทำเครื่องประดับได้อย่างสวยงามเหมือนกับแร่ธรรมชาติที่มีค่าอื่นๆ มีความคงทนต่อการสึกกร่อนได้ดี และบางครั้งเกิดในสภาพที่มีแร่อื่นเจือปนทำให้เกิดสีลวดลายสวยงาม แร่ตระกูลควอตซ์ที่มีคุณสมบัติเป็นรัตนชาติมีที่พบในจังหวัดลพบุรีมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่
· บริเวณบ้านโป่งหัวแหวน และบ้านห้วยดีเลิศ ในเขตอำเภอชัยบาดาล แร่ตระกูลควอตซ์จากแหล่งนี้รู้จักในนาม “เพชรโมกูล” หรือโมกุล
· บริเวณเขาแหลม อำเภอโคกสำโรง สมญานามของแร่ตระกูลควอตซ์จากแหล่งนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “เพชรเขาแหลม”

· บริเวณเขาพระงาม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กม. แร่ตระกูลควอตซ์จากแหล่งนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่า “เพชรเขาพระงาม”

8.
แร่อื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีการพบแร่อื่นๆ ในจังหวัดลพบุรีอีกหลายชนิด แต่ยังขาดการสำรวจขั้นรายละเอียดเพื่อหาปริมาณแร่ในเชิงพาณิชย์ การนำมาใช้จึงเป็นเพียงการขุดค้นเพื่อแสวงหารายได้ในการยังชีพของชาวบ้านในบริเวณแหล่งแร่ดังกล่าวเหล่านี้ ได้แก่
· ทองคำ พบที่บริเวณตำบลบ่อทอง อำเภอโคกสำโรง และที่บ้านท่าจงโก ในเขตตำบลหนองรี อำเภอชัยบาดาล
· ทองแดง พบที่บริเวณเขาพระบาทน้อย ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี และบริเวณเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง
· ฟอสเฟต พบที่บริเวณตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่

ทั้งนี้ โดยสภาพธรณีวิทยาของจังหวัดลพบุรี จะประกอบด้วยหินเปลือกโลกหลายชนิด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันมีผู้ได้รับสัมปทาน จำนวน 32 ราย มีเหมืองแร่เปิดดำเนินการ จำนวน 13 ราย ซึ่งหินปูนนับว่ามีความสำคัญมากที่สุด โดยจะพบตามภูเขา ซึ่งกระจายเป็นหย่อมในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10 และตารางที่ 11
ตารางที่ 10 ทรัพยากรแร่ที่พบในจังหวัดลพบุรี จำแนกเป็นรายอำเภอ
	อำเภอ
	ประเภทแร่
	ที่ตั้ง

	เมืองลพบุรี
	- เหล็ก
	บ้านเขาวง 

	
	- ดินมาร์ล (ดินสอพอง)
	ตำบลท่าศาลา

	
	- หินปูน หินอ่อน และแร่แคลไซต์
	ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลโคกตูม

	
	- แร่ตระกูลควอตซ์
	เขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม

	โคกสำโรง
	- เหล็ก
	ตำบลเขาทับควาย

	
	- หินทราย
	เขาเพนียด บ้านเพนียด

	โคกสำโรง
	- หินเพอร์ไลต์
	ตำบลโคกแสมสาร

	ท่าวุ้ง
	- หินปูน และแคลไซต์
	เขาสมอคอน

	ชัยบาดาล
	- เบนโทไนต์
	ตำบลหินเพลิง ตำบลชัยบาดาล ตำบลชัยนารายณ์

	
	- โมกุล คาลซีโดนี
	เขางู ตำบลลำนารายณ์

	
	- หินปูน หินอ่อน
	แหล่งเขาน้อย ตำบลซับตะเคียน
ตำบลท่าหลวง นิคมสร้างตนเอง
ชัยบาดาล เขาตำบล

	
	- หินเพอร์ไลต์
	เขางู ตำบลลำนารายณ์

	สระโบสถ์
	- คาสซิโดนี และโอปอ
- ไม้กลายเป็นหิน
	บ้านวังไทร

	บ้านหมี่
	- ฟอสเฟต
	บ้านขุดงาม ตำบลดอนดึง


	อำเภอ
	ประเภทแร่
	ที่ตั้ง

	พัฒนานิคม
	- หินปูน
	แหล่งเขาถ้ำพระ ตำบลหนองบัว

	หนองม่วง
	- หินปูน
- ยิปซั่ม
- ทองคำ
	เขาคอก ตำบลดงดินแดง
ตำบลบ่อทอง
ตำบลบ่อทอง


ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี, พ.ศ.2548
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบจำนวนเหมือง จำนวนคนงาน และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 
	ลำดับ
	ชนิดแร่
	พ.ศ.
	จำนวนเหมือง
(แห่ง)
	ปริมาณแร่ที่ผลิตได้(เมตริกตัน)
	จำนวนคนงาน
(คน)

	1
	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
	2545
	2
	369,668
	24

	
	
	2547
	2
	106,996
	60

	
	
	2549
	2
	265,708
	60

	
	
	2550
	2
	572,489
	1,840

	2
	ดินขาวที่ยังไม่ได้ทำการแต่ง
	2545
	1
	18,500
	10

	
	
	2547
	1
	1,000
	10

	
	
	2549
	1
	0
	10

	
	
	2550
	1
	29,000
	119

	3
	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอร์ไลต์
	2545
	1
	7,700
	15

	
	
	2547
	1
	6,200
	15

	
	
	2549
	1
	13,052
	15

	
	
	2550
	3
	9,400
	286

	4
	แคลไซต์
	2545
	13
	161,928
	189

	
	
	2547
	9
	117,900
	213

	
	
	2549
	14
	505,937
	300

	
	
	2550
	6
	528,390
	2

	5
	เบนทอไนต์
	2545
	1
	2,200
	10

	
	
	2547
	1
	500
	10

	
	
	2549
	1
	10,500
	10

	
	
	2550
	1
	710
	132


	ลำดับ
	ชนิดแร่
	พ.ศ.
	จำนวนเหมือง
(แห่ง)
	ปริมาณแร่ที่ผลิตได้(เมตริกตัน)
	จำนวนคนงาน
(คน)

	5
	หินอ่อน
	2545
	1
	0
	12

	
	
	2547
	0
	0
	0

	7
	เหล็ก
	2545
	1
	0
	44

	
	
	2547
	0
	0
	0

	รวม
	2545
	20
	559,996
	304

	
	2547
	14
	232,596
	308

	
	2549
	19
	795,197
	395

	
	2550
	13
	1,139,989
	2,379


ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี, พ.ศ.2550

ปัจจุบันการนำทรัพยากรแร่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีไปใช้ในกิจการต่างๆ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน หินเพอร์ไลต์ รวมทั้งแร่แคลไซต์ ซึ่งมีอยู่มากในจังหวัดลพบุรี สำหรับแร่เหล็ก และหินอ่อน ไม่มีการผลิตหลังจาก พ.ศ.2545 ดังตารางที่ 11 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินโครงการโรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว เพื่อจัดประเภทโรงโม่ เหมืองหิน และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักและใส่ใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2549 มีโรงโม่ เหมืองหิน เข้าร่วมโครงการฯ 3 แห่ง จัดลำดับอยู่ในกลุ่มปานกลาง และสำหรับในปี พ.ศ. 2550 มีโรงโม่เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ ปานกลางทั้ง 3 แห่ง เหมืองหิน 7 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ดี 1 แห่ง ปานกลาง 6 แห่ง 
